Rorgravar

8.1 Om materialet

Leca Lattklinker har anvants som isoleringsmaterial

sedan sextiotalet med god erfarenhet. Leca Infra
10/20 lampar sig utmarkt som fylining kring och i
rorgravar, da markforhallanden kraver lattfyllning.

Den ldga vikten och enkla hanteringen av material-

et medfor snabb applikation.

Tabell 10. Egenskaper for fyllning i rorgrav

Genom anvandning av Leca Infra 10/20 blir fyll-
ningen latt, dranerande och isolerande. Med sin
isolerande formdga kan det medfora att grundlagg-
ningsdjupet pa rorgraven kan reduceras vid anvand-
ning av lattklinker som kringfylining.

Under och runt sjalva ledningarna kan man an-
vanda sig av konventionella fylilnadsmassor om sd
onskas.

Egenskap Leca Infra 10/20
Dimensionerande densitet 450 kg/m?
Karakteristisk effektiv tunghet under g.v.y 1ang tid 1,0 kN/m?
Friktionsvinkel 39°
Varmekonduktivitet 0,11 W/mK
Varmekonduktivitet, fuktigt material 0,18 W/mK
Slantlutning lattklinkerbank >1:15
Lutning stodfyllning bank 21:2
Overbyggnad vag minimum 05m

Min éverbyggnad vag ADT>2000 0,6 m
Styvhetsmodul* 150 MPa
Dynamisk lastkompression (2 000 000 lastcykler), def. < 1% 120 kPa

For berakning av lattklinkerns densitet 6ver och under vatten ska VVMB 305 tillampas enligt TK Geo.
*Styvhetmodul bestamd vid statiskt triaxialférsok vid spanningen 150 kPa.

ProJekKTeringsanvisning
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8.2 Utforande for reducerat grundlaggningsdjup

Djup pa urschaktning av rorgrav utfors enligt pro- Geotextil av minst bruksklass N3 laggs ner i schak-

jekteringsunderlag for det aktuella projektet. ten och upp mot schaktvaggarna. Schaktbotten
forses sedan med ett lager av lattpackade massor
for ledningarna.

Nar ledningarna som ska anlaggas i rorgraven ar Nar fyllningen runt ledningarna ar pa plats, fylls
pa plats, kan kringfyllnad narmast réren gors med rorgraven med lattklinker upp till kommande
konventionella massor eller lattklinker beroende pa overbyggnad. Geotextilen viks in och forsluter
onskad egenskap. lattklinkerfyllningen och éverbyggnaden laggs pa

plats. Materialval pa dverbyggnaden ar beroende pa
kommande anvandningsomrade.
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8.3 Utforande enligt fullskaleforsok med Stockholm Vatten

och Avfall

Leca Sverige har tillsammans med Stockholm
Vatten och Avfall utfort ett fullskaleforsok med
lattfylining intill ledningsgrav for att utforma en
principiell metod som accepteras intill trycksatta
ledningar samt andra VA-ledningar som ags och
underhdlls inom Stockholm Stad. Sektionsritning
i avsnitt 8.4 illustrerar principskissen som tagits
fram i projektet.

Utforandebeskrivning

Efter att ledningsbedd och ledningar ar utlagda
byggs stabila schaktkanter mot rérgraven upp med
wrap around-metoden. Detta innebar att latt-
klinkern sveps i omslag med geotextil i lager om
60-100 cm.

Pa sa satt skapas en staende schaktkant vilken blir
kvar vid en eventuell framtida atgard dar lednings-
graven gravs ur for underhall eller reparation. En
genomslapplig kraftig nalfiltad geotextil rekom-
menderas.

ProJekKTeringsanvisning

For kompletterande radgivning kring hur man bast
utformar lattfyliningen kring ledningar for specifi-
ka projekt, dar hansyn maste tas till kringliggande
ledningar mm. Gar det bra att kontakta Leca. Vi
hjalper dig garna i projekteringen och har manga
olika referensprojekt dar man anvant lattfylining

i eller inom paverkansomrade for ledningsgravar
med VA-ledningar.

En lattklinkerfyllning har stor porvolym och ar
genomslapplig for vatten. For att underlatta ut-
pumpning av stdende vatten vid en framtida
urschaktning av ledningarnas kringfylinad installe-
ras draneringsbrunnar langs med ledningsgraven
enligt principritning.

Efter detta pafors ledningarnas kringfylinad enligt
AMA Anlaggning.
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8.4 Sektionsritning

RESTERANDE FYLLNING ENLIGT AMA, CEC.4111

DRANERINGSBRUNN GEOTEXTILDUK MIN —— VAGOVERBYGGNAD ENLIGT AMA, MIN 0.5 m
600-1000, MED TATT LOCK. BRUKSKLASS N2

OO0
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——— GEOTEXTILDUK N3 LATTFYLLNING, LATTKLINKER ELLER LIKV
NALFILTAD HOJD 0.6-1m
INVIK MIN 2 m

GEOTEXTILDUK N3
NALFILTAD

Figur 12. Littklinkerfylining kring VA-ledningar

Anvisningar

+ Spanningsanalys ska ligga till grund for hur
omfattning av lattfylining for kompensation av
ledningsgrav.

«  Dréaneringsbrunnar ska finnas pa bagge sidor
om ledningsgraven men placeras i ldagpunkter
med ett c-c matt om 30-50 m.

- Geotextil med bruksklass N3 ska anvandas i
sidorna narmast ledningarna, medan en ge-
otextil med bruksklass N2 kan anvandas mellan
lattklinkerfyllningen och dverbyggnaden.
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8.5 Spanningsanalys

Leca har tagit fram spanningsanalyser pa rorgravar
som aterfyllts med konventionella massor mellan
lattklinkerfyllningar. | de flesta fall racker de kring-
liggande lattfylinadsmassorna for att undvika satt-
ningsproblematik aven fér omradet med lednings-
gravarna. Principritningar och spanningsanalyser
finns att tillga pa begaran fran oss.

"

ProJekKTeringsanvisning
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8.6 Konstruktionsexempel

Vid en exploatering med nya VA-ledningar ska mar-
kytan hojas med 0,5 m. Ledningarna ska ligga pa ett
djup ner till 2,3 m fran markytan. Exploateringen
ligger i ett omrdde med sattningsbenagen mark
och ledningspaketet genomkorsar en projekterad
lattfylining.

Gar det att lagga tunga massor runt ledningarna,
modell SVOA, i detta avsnitt utan att fa for stora
sattningar?

Losningen ligger i att overkompensera med lattfyll-
ning pa sidorna av de tunga massorna sa att span-
ningen mot djupet inte blir storre an om fyllningen
runt ledningarna gjorts med latta massor.

En spanningsberakning enligt principritning (figur
12) ger en nollspanning pa ca 3 m djup under mar-
kytan och darunder blir jorden avlastastad med ca

3 kPa pa nivan 4 m under markytan. Detta innebar i
praktiken att sattningar orsakade av tillskottslaster
fran hojning av markytan med 0,5 m kan kompen-
seras bort med Leca Lattklinker utan att det orsakar
sattningar pa djupet samtidigt som hela aterfyll-
naden i rorgravsschaktet kan utféras med tunga
massor.

Berdkningarna forutsatter en bottenbredd pa ror-
graven om 1,0 m. Om bottenbredden 6kas till 2,0 m
blir spanningstillskottet 1kPa i schaktbotten, vilket
anses acceptabelt.

Svar: Under forutsattning att bottenbredden i
rorgraven ar max 2 m och det finns utrymme att
kompensera med lattklinker pa sidorna om led-
ningsgraven gar det bra att kringfylla ledningarna
med konventionella massor enligt modell SVOA,
utan tillkommande sattningar.
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FRISKRIVNINGSKLAUSUL

Informationen i denna anvisning innehadller allmanna rdd/synpunkter.
Vid varje arbete rader olika omstandigheter/forutsattningar som Leca
Sverige AB inte har kunskap om. Leca Sverige AB kan darfor inte ta pa
sig nagot ansvar for konstruktion, bearbetning, samverkanseffekt med
andra produkter, arbetsutforande och lokala forhdllanden utdver vad vi
specifikt atar oss enligt vara gallande produkt- och sdkerhetsdatablad,

se leca.se.

Vi reserverar oss aven for eventuella tryckfel.



PELLE
C“AY T OO

‘°<-<
(Grs et
CREATE A ®

Leca Sverige
e-post: anlaggning@leca.se

@ leca.se

APRIL 2021 m A Saint-Gobain brand



